
Filzwolle der Firma Gründl ist ein reines Naturprodukt, 
100 % Schurwolle mit einer Lauflänge von ca. 50 m 
pro 50 g. Unsere Filzwolle hat noch die natürlichen 
Schuppen der reinen Wolle. Diese „verhaken“ beim 
Waschen in der Waschmaschine und es entstehen 
einzigartige, individuelle Filzstücke.

 

Maschenprobe – Schrumpfungsgrad:

Das Filzergebnis, bezüglich der Größe nach dem 
Filzen kann variieren. Einflussfaktoren sind z.B. wie 
das Garn verarbeitet wurde (fest oder locker verstrickt, 
gehäkelt oder verstrickt). Ebenso haben die unter-
schiedlichen Eigenschaften jeder Waschmaschine, 
Wasserhärte usw. einen Einfluss. Auch Grundmaterial 
und Wollfärbung können das Filzergebnis verändern.

Die Angaben in unseren Anleitungen sind getestet, 
können jedoch variieren. Die Filzwolle schrumpft beim 
Waschen um ca. 30 % bis 40 %, wobei der Schrump-
fungsgrad in Breite und Höhe unterschiedlich ist. Falls 
das gefilzte Stück eine ganz bestimmte Größe haben 
soll, ist es daher wichtig eine Maschenprobe und eine 
Filzprobe zu machen (siehe Abbildung):

1.	 stricken Sie ein ca. 24 cm x 30 cm großes Stück mit 
der Qualität, Farbe und Muster, in der das fertige 
Stück entstehen soll.

2.	 markieren Sie in der Mitte ein Quadrat von  
10 cm x 10 cm mit einem Kontrastgarn, das nicht 
filzt z.B. Baumwollgarn und ermitteln Sie die Ma-
schenzahl in Breite und Höhe, hier: 11 M x 16 R = 
10 cm x 10 cm ungefilzt

3.	 filzen Sie dieses Probestück in der Waschmaschine

4.	 messen Sie dann Ihr markiertes Quadrat, hier 
7,5 cm Breite x 6 cm Höhe, das ergibt somit: 11 M 
= 7,5 cm und 10 cm = 15 M, 16 R = 6 cm  und 10 
cm = 27 R. Die Maschenprobe gefilzt ist: 15 M x 
27 R = 10 cm x 10 cm. Diese müssen Sie nun für 
die exakte Berechnung Ihres fertigen Filzstückes zu 
Grunde legen. Soll Ihr fertiges Teil z.B. 30 cm breit 
und 20 cm hoch sein, müssen Sie 45 M anschlagen 
und 54 R stricken.

 

Filzen in der Waschmaschine:

Filzen Sie Ihr fertiges Stück bei 40°C in der Wasch-
maschine. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm 
(ca. 1,5 – 2 Stunden), Umdrehungszahl beim Schleu-
dern 800 – 1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm 
oder Kurzwaschprogramm. Geben Sie etwas Wasch-
mittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weich-
pflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um 
den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie 
noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine.

Nach dem Filzen die gefilzten Stücke sofort in Form 
bringen und trocknen lassen.

 

Reinigen Ihrer gefilzten Stücke:

Fertige Filzstücke bitte nur mit der Hand im lauwarmen 
Wasser ohne viel Reibung waschen. Würden diese 
nochmals in der Waschmaschine gewaschen werden, 
filzen sie nochmals ein und werden wiederum kleiner. 
Die Filzstücke bitte nach jeder Wäsche wieder in Form 
ziehen.
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